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TiO, 120

CH-000698
1.5

Evonik Degussa GmbH

Pulver
12,46 nm
Size Distribution by Volume
FL AR R R L R AR EREEEEEEE R A R
DO = e R L P EEEEEEEEEE oo
= T : ..
e [E OV S —— [
@ . .
E T : |
IR L R e PR PR S REEEEEETI SEPEREER oo
2 . |
r (I
3 P S O 2 RO N Y 1
| . | .
: |
0 -t ]
0.1 1 10 100 1000 10000
Size (d.nm)
—— Record 1: Ti_120 Ver.Nr.101882 Record 2: Ti_120 Ver.Nr.101882|
—— Record 3: Ti_120 Ver.Nr.101882 —— Record 4: Ti_120 Ver.Nr.101882
—— Record 5: Ti_120 Ver.Nr.101882
3,3
2
115 m“/g
kristallin

TiO, Tetragonal Rutil
TiO, Tetragonal Anatas

TiO,
= :C Wv X :'f'_ fp‘ 3 <
o ’*}: VJ% *‘:;‘ %! X
Fi oy %
o8 /M“ 3{ .}* 4

> ? x
o ’:s?
& ¥ ” e ¥ o)
-4 ”‘r ': *: v
o o
e B
100000 - 1 200nm

Seite 1



GEFORDERT VOM

% Bundesministerium
fiir Bildung

Z N\ und Forschung

(i, _are
Zetapotential :3EeFI> %Zifip,ﬁ: ggmv
Oberflachenchemie

NanoCare Datenblatt Seite 2



