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Material

Chargenbezeichnung/
NanoCare Produkthummer

Hersteller
Lieferform

PrimarpartikelgroBe [dgo in nm]

PartikelgroBenverteilung

pH Wert

BET Oberflache
Partikelmorphologie
Kristallphase und Kristallinitat
Stabilisierung

Loslichkeit in Wasser

Reinheit/Verunreinigungen

REM/TEM

Zetapotential
(in Wasser)

GEFORDERT VOM

% Bundesministerium
fiir Bildung
und Forschung

Zirkoniumdioxid (ZrO,)

CH-000216
8.3

ItN Nanovation AG
Wassrige Suspension

460,7 nm

" wtume ¢ Durchoang
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9,45 (in Wasser)

96 m%g

Irregular spharisch

Mischphase Monoklin (75%)/Tetragonal (25%)

Ammoniumpolyacrylat

190 ppm
0] 60 %
Zr 37 %
Cl 3%
Logged Plot
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GEFORDERT VOM
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fiir Bildung
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Zetapotential ol
(in DMEM + FCS)
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O 48 %
Zr 21 %
Oberflaichenchemie C 18 %
N 12%
Cl 0.6 %
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