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APQ: Veränderungen von Nanomaterialien- 

Agglomerationsgrad, Adduktbildung und 

Konditionierung 

Andrea Haase (BfR) und Wendel Wohlleben (BASF) 
und alle APQ Partner 
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AT-I/II - Zellen 

1) Deposition 

3) Interaktion mit Surfaktantmolekülen („Corona“- Bildung)  

2) Immersion 

4) Zelluläre Wechelwirkung & Response 

AM 

© Chr. Ruge, CM Lehr, 2012 

Wechselwirkungen von NP mit Lungensurfactant 

http://www.uni-saarland.de/
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In situ Charakterisierung der Nanomaterialien 

Nanomaterialien (NM) verändern sich :  
 
 
 

1) der Oberfläche (z.B. Adsorption von Biomolekülen) 
2) des Agglomerationsgrads 
3) einige NM können sich (partiell) auflösen 
 

Hypothese: 
In situ Charakterisierung ermöglicht Beschreibung von Struktur-Wirkungs-Beziehungen. 

Monopoli MP, et al  Nat Nanotechnol. 2012 Dec;7(12):779pp  
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Partner & Untersuchungen in APQ 

Agglomerationsverhalten 
(Wasser, PBS, DMEM + FKS, 
Lipide, CurosurfTM, Surfaktant) 

Interaktion mit Proteinen, Lipiden 
(DMEM +FKS,  
Lipide, CurosurfTM, Surfaktant) 

Analytische Ultrazentrifugation (AUZ) 
Elektronenmikroskopie 
 

2D Gelanalysen 
Sekundärionenmassenspektrometrie (SIMS) 

Dynamische Lichtstreuung (DLS) 
 

1D & 2D Gelanalysen 
MALDI-TOF/TOF Massenspektrometrie 
 

Nanopartikel Tracking Analyse (NTA) 
 
 
Dynamische Lichtstreuung (DLS) 
 

1D Gelanalysen 
Agilent Lab-on-a-Chip System 
 
Elektronenmikroskopie (SEM, AFM) 
Filmwaage 
Dünnschichtchromatographie 

Elektronenmikroskopie Sekundärionenmassenspektrometrie (SIMS) 
 

Nanopartikel Tracking Analyse (NTA) 
Analyse der Sedimentationskinetik 
 

http://www.uni-saarland.de/
http://www.uni-muenster.de/
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Untersuchung in Lipiden 
  1) Lipide einzeln 
   DPPC, DOPC, DPPG, DOPG 
  2) Lipidmischung 
   DPPC: DOPC: DPPG (40:40:20) 
  3) CuroSurfTM 

   hydrophober Lungenextrakt (SP-B, SP-C) 
  4) aufgereinigtes Lungensurfactant (Schwein) 
   zusätzlich auch hydrophile Surfaktantproteine (SP-A, SP-D) 

 
1) Agglomeration 
2) Interaktion mit Lipiden & Surfaktantproteinen 

DPPC  1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine (zwitterionic) 
DOPC  1,2- Dioleolyl-sn-glycero-3-phosphocholine (zwitterionic) 
DPPG  1,2-Dipalmityol-sn-glycero-3-phosphatidylglycerol (anionic) 
DOPG  1,2-Dioleolyl-sn-glycero-3-phosphaditylglycerol (anionic) 
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PC [mM] PE [mM] PG [mM] PI [mM] PL [mM] Gesamtprotein 
[mg/ml] 

SP-A  

[mg/ml] 
31,35 3,15 1,71 0,3 37,56 5.1 0.358 

Natives Surfactant (Schweinelunge) 

3       10 NL 

Surfaktantproteine: 
SP-A, SP-D 
 
Serumproteine: 
Albumin, diverse Ig‘s, Serotransferrin, Antithrombin,  
Ficolin, Vit D binding protein, Apolipiprotein A-IV,  
Hämoglobin, Haptoglobin u.a. 
 
Intrazelluläre Proteine: 
Aktin, Tubulin, Gelsolin, PDI, ATP Synthase, Annexin u.a. 

Christine Schulze, UdS 

Pool aus 6 Einzelisolationen 

30 

kD 
60 

http://www.uni-saarland.de/
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nS 

H2O 
Puffer 

D2O 
Puffer 

no NP 

Ag50 PVP 

ZrO2 Amino 

SiO2 naked 

RT 

37 °C 

40 °C 

0.5 h 

1 h 

2 h 

Flotat (AUC) 

Pellet  
(UC, AUC) 

% Vesikel 

Größe/Masse  
Vesikel 

Agglomeration 

Corona SIMS 

Phosphat 

Corona: 
1D +2D Gele 

40,000x g, 2h 

1) Inkubation 

2) Separation von nicht- adsorbierten Lipidvesikeln 

3) Charakterisierung 

 

Etablierung des Protokolls zur Analyse in Lipid- Medien 

H2O  
Puffer 

D2O  

Puffer 

nS sedimentiert  
mit NP 

 

nS flotiert 
 
 OK  Falsch positive 

 Corona 
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Identifikation von Surfaktantkomponenten: SIMS 

+ 
hv e- 

Atoms.  
molecules. 
Secondary Ions 

Sampling depth 
 ~ 1 nm 

Penetration depth 
 ~ 10 nm 

Primary ion beam 
 ~10 keV 
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Lipidaffinität gering, durch Protein verstärkbar 

 SP-A kann Lipidinteraktion 
vermitteln, d.h. verstärken 
(nicht SP-B) 
 
Compare Ruge, Lehr et al. on cellular uptake mediated by 
SP-A, PLoS 2012) 

Für 11 von 16 NP: 
Ladung entscheidet über Lipidinteraktion 

 
Für einige gibt es spezifische WW 

 (Ag50 EO, Ag50 Citrate, SiO2 PEG, ZnO) 

Lipide: DPPC, DOPC, DPPG 
(40:40:20 

Natives Surfactant 
(SP-A) 

CuroSurf 
(SP-B, kein SP-A) 
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Identifikation von Surfaktantkomponenten: SIMS 

NP mit geringer SP-A Affinität (nS) 
binden mehr SP-B (Curosurf) aber 
weniger Lipid pro SP-B. 

NP mit hoher SP-A Affinität (nS) 
binden mehr SP-B pro Lipid wenn 
SP-A anwesend ist. 

In beiden Gruppen gibt es NP mit 
hoher & niedriger Lipidbindung 

SP-A Bindung (SIMS 412-/255 * 184/ Metall) 
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Korrelation Agglomeration und Lipidaffinität 
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Lipidaffinität  
SIMS Verhältnis Peak 184 (DOPC, DPPC)/ Metallpeak 
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Mitunter sind Lipidhüllen um einzelne NP detektierbar 

DPPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPPG 

50 nm 50 nm 

50 nm 50 nm 

Almost no lipid observed 

Inhomogene, spärliche Umhüllung 

Ag50_PVP   Ag50_Citrat  
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Langmuir Filmwaage 

Bewegliche 
Teflon Barriere 

Teflongefäß  

Wilhelmy system 

P 

A 

„Solid 
Condensed“ SC 

„Liquid 
Expanded“ LE 

„Liquid 
Condensed“ LC 

„Gas Phase“ G 
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Geringe Lipidaffinität 

• DPPC desorbiert von Ag50_PVP, formt intakten 
Monolayer (le – lc Phasenübergang) 

• Wenige NP an Luft/ Wasser Grenzfläche 
• nur Ag50_Citrat behalten partielle Lipide und stören 

die Ausbildung eines Monolayer (desorbieren nach 
wiederholter Kompression und Expansion)  

Ag50_PVP, Ag50_Citrat in DPPC 

• DPPC desorbiert von NP, formt intakten 
Monolayer (Phasenübergänge) 

• Alle SiO2 Varianten verlieren partielle Corona 
komplett an Luft- Wasser Grenzfläche (keine 
Veränderung bei Kompressionszyklen) 

SiO2 Phosphat in DPPC 

Kontrolle 
Ag50_PVP 
Ag50_Citrat                      

SiO2 Phosphat 

DPPC 
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Lipidcorona ist reversibel 

 
AlOOH dispergiert in ddH20 mit Ultraschall (SEM) 
 Oberfläche gut zugänglich 
 
 
 
 
Fluoreszierende Lipide (BODIPY-PC) binden an 
Oberfläche der AlOOH NP 
Grün fluoreszierende NP  
 
 
 
 
 
Zugabe von BSA (10 mg/ml)  
NP binden BSA, Lipid desorbiert innerhalb von 
wenigen Minuten 
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Zellkulturmedium  
(DMEM mit 10% fötalem Kälberserum, FKS) 
 
 
 
 
 
 
1) Agglomeration 
2) Interaktion mit Serumproteinen 
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Partikelgrößen in PBS und in DMEM/ FKS (DLS) 
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Partikelgrößen in PBS und in DMEM/ FKS (DLS) 

SiO2  naked 

SiO2  PEG 

SiO2 Amino 

SiO2 Phosphate 

Wasser PBS DMEM+ 10% FKS 
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Korrelation des Agglomerationsverhalten zur Ladung 

Ausnahmen: 
SiO2 PEG 
Ag50 PVP/ Ag200 PVP      sterisch stabilisiert 
Pulvermaterialien (TiO2 NM105, ZnO NM110, BaSO4 NM 220, AlOOH)  alle agglomeriert 
        (aber weniger stark als in Wasser) 

Ag50 PVP 
Ag200 PVP 
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Analyse der Proteincorona in Zellkulturmedium 

SiO2 naked 

 verschiedene Serumproteine binden spezifisch an die Nanopartikeloberfläche 
 verschiedene Nanopartikel zeigen Unterschiede im Bindungsverhalten der Proteine hinsichtlich der 

Gesamtmenge an Protein 
 Identität der Proteine 
 Zeitverlauf der Bindung 

1h  

#2 

#3 

#1 

1h  

#2 

#3 

#1 

24h  

#2 

#3 

#1 

24h  

#2 

#3 

#1 

SiO2 PEG 
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Interaktion mit Proteinen: DMEM + FKS (1D Gel) 
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Kontrolle DMEM/ FKS  
(keine NP) SiO2 naked (24h in DMEM +10% FCS) 

 
131 Spots statistisch signifikant 
(mind >1,5 fach höher als in Kontrolle, p< 0.05) 
(3 unabhänge Wiederholungen) 

Interaktion mit Proteinen: DMEM + FKS (2D Gel) 



APQ nanoGEM Abschlusskonferenz, Berlin 

82 

27 

19 

14 

46 

15 

39 

74 

58 

31 

17 

SiO2  
naked 

SiO2  
PEG 

Total: 131 

Total: 152 

SiO2  
Amino 

SiO2  
Phosphate 

Total: 53 Total: 104 

Interaktion mit Proteinen: DMEM + FKS (2D Gele) 
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Massenspektrometrische Identifizierung (2D Gele) 

MMP2 

Factor XIIa 
Inhibitor 

Vitronectin 

Alpha-1- 
Antiproteinase 

Fibrinogen  
gamma B chain 

BSA 

Fibulin 1 

Serotransferrin 

Complement Factor B 

Actin Complement C3 
Fragment 

BSA 
Fragment 

Apolipoprotein A1 

Complement C3 
Fragment 

Plasmaserin 
Protease Inhibitor 

Gelsolin 

Pigment Epithelium  
Derived Factor 

APOE 

APOA1 

BSA 
Fragment 

ITIH4 

BSA 
Fragment 

CO9 

Alpha-2-HS 
Glycoprotein 

SiO2 
naked 

SiO2 
PEG 

SiO2  
Amino 

SiO2 
Phosphate 

Ag50 
PVP 

Ag50 
Cit 

Ag200 
PVP 

ZrO2 
Acryl 

ZrO2 
PEG 

ZrO2 
Amino 

ZrO2 
TODS 

Vitronectin + + - + + - - - - - - 
Complement C3 
Fragment 

- + - - - - - - - - - 
Gelsolin + + - + - + - - - - - 
Alpha 1 
Antiproteinase 

? ? ? - + - - + + + + 
Apolipoprotein A1 + + + + + - - - - ? - 

Beispiele für spezifisch verstärkte Spots in der Proteincorona: 
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Zusammenfassung und Fazit 

Die Oberflächenladung bestimmt im Wesentlichen die Interaktionsmuster  
von NM mit Proteinen und Lipiden       (für 60 bis 80% der Beobachtungen) 

 
1) SOP für Dispersion: vorgestellt in OECD, getestet in großem Ringversuch (EU FP7 QualityNano) 
 
2) AUZ, DLS, NTA: unterschiedliche Messwerte, jedoch dieselben Gruppen/ Trends 
 
3) Fast alle NM liegen in Wasser, PBS, Kulturmedium ohne Serum gut dispergiert vor  
Ausnahme: Pulvermaterialien TiO2 NM105 & ZnO NM110 (generell problematisch) 
Ausnahme: SiO2 naked/ Amino, ZrO2 Acryl/ Amino agglomerieren über Inkubationszeit (in PBS/ Medium) 
 
4) In Medium mit Serum sind viele NM ähnlich dispergiert (agglomeriert) wie in Wasser 
Ausnahme: NM ohne sterische Stabilisierung aber mit neutral/positiver Ladung 
 
5) Alle NM interagieren mit Proteinen und bilden eine deutliche Proteincorona 
methodisch problematisch waren alle Silbermaterialien (Proteinelution unvollständig) 
 
6) Fast alle NM interagieren nur sehr schwach mit Lipiden 
bilden keine Strukturen, integrieren sich nur schwach und zumeist reversibel in Lipid-Vesikel. 
Ausnahmen mit stärkerer Wechselwirkung: ZrO2 Amino, ZrO2 PEG, SiO2 Amino 
 
7) Generell verstärkt sich die Lipidinteraktion durch die Anwesenheit von Proteinen 
Surfaktant-Proteine fördern die Interaktion mit Lipiden, nicht aber vice versa.  
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