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Material Carbon Black 

Chargenbezeichnung/ 
NanoCare Produktnummer 

CH-000122 
2 

Hersteller Evonik Degussa 

Lieferform Pulver 

Mittl. Primärpartikelgröße 16 nm 

Partikelgrößenverteilung 7 – 43 nm 

pH Wert - 

BET Oberfläche 339 +/-6 m2/g 

Partikelmorphologie 

Primärpartikel sind durch chemische Bindung fest 
miteinander verknüpft und bilden größere stabile 
Aggregate, die sich ihrerseits aufgrund von Van-der 
Waals-Kräften zu mikrometergroßen Agglomeraten 
zusammenlagern 

Kristallphase und 
Kristallinität n.b. 

Stabilisierung - 

Löslichkeit in Wasser - 

Reinheit/Verunreinigungen - 

TEM-Aufnahme einer Carbon 
Black Dispersion nach 
Zerstörung der 
Agglomeratstruktur durch 
Ultraschallbehandlung 
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Zetapotential  

 
 

Oberflächenchemie n.b. 
	
  


