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Material

Chargenbezeichnung/
NanoCare Produkthummer

Hersteller

Lieferform

PrimarpartikelgroBe
[dgoo in Nm]

PartikelgroRenverteilung

pH Wert
BET Oberflache

Partikelmorphologie

Kristallphase und
Kristallinitat

Stabilisierung
Loslichkeit in Wasser

Reinheit/Verunreinigungen

L

GEFORDERT VOM

Bundesministerium
fiir Bildung
und Forschung

Ceroxid (CeO,) maodifiziert D

CH-000443
3.4

Evonik Degussa

Pulver
14 nm
Results
Diam. (nm)
Z-Average (g.nm): 353,5 Peak 1: 223,1
Pdl: 0,838 Peak 2: 921,7
Intercept: 0,785 Peak 3: 4739

Result quality Refer to quality report

% In
52,6
25,4
21,9

tensity  Width (nm)
90,46
347.8

766,4

Size Distribution by Intensity

Intensity (%)

Size (d.nm)

Record 27: PH 36642
Record 30: PH 36642

Record 26: PH 36642
Record 29: PH 36642

Record 28: PH 36642

3.4

63 m%g

Aggregiert

Kristallin (100 % fcc)

HNO;

>99.97 %
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GEFORDERT VOM

% Bundesministerium
fiir Bildung

n a n 'i O re und Forschung

REM/TEM

Zetapotential , . e \\L | a—"
CH 000443 = PH 36642
O 56,0 %

Oberflachenchemie Ce 223%
C 21,7 %
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