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Chargenbezeichnung/
NanoCare Produkthummer

Hersteller
Lieferform

PrimarpartikelgroBe [ds, in nm]

PartikelgroBenverteilung

pH Wert

BET Oberflache
Partikelmorphologie
Kristallphase und Kristallinitat
Stabilisierung

Loslichkeit in Wasser

Reinheit/Verunreinigungen
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GEFORDERT VOM

% Bundesministerium
fiir Bildung
und Forschung

Titandioxid (TiO,)

CH-000002 / CH-000003
1.2

Evonik Degussa GmbH
Pulver

27,167nm

Ti02 P25; 501849
FITIO3P25 SOTSAV DT e -~ ] ——1 100
53725 501 Sav Kym. < D L

Volumen (%)

__________________

Partikeldurchmesser (um)

3,62
52 m?/g

kristallin

TiO, Tetragonal Rutil
TiO, Tetragonal Anatas

keine
TiO2 130 ppm(ug/g)

TiO,
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