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Material

Chargenbezeichnung/
NanoCare Produkthummer

Hersteller
Lieferform

Primarpartikelgrofe [ds, in nm]

PartikelgroBenverteilung

pH Wert

BET Oberflache
Partikelmorphologie
Kristallphase und Kristallinitat
Stabilisierung

Loslichkeit in Wasser

Reinheit/Verunreinigungen

REM/TEM

GEFORDERT VOM
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TiO, 70

CH-000697
1.4

Evonik Degussa GmbH

Pulver
33,42 nm
Size Distribution by Volume
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—— Record 6: Ti_70, Ver._Nr.101887 Record 7: Ti_70, Ver._Nr.101887
—— Record 8: Ti_70, Ver._Nr.101887 —— Record 9: Ti_70, Ver._Nr.101887
—— Record 10: Ti_70, Ver._Nr.101887
3,5
2
63 m“/g
kristallin

TiO, Tetragonal Rutil
TiO, Tetragonal Anatas
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Bei pH3,5: 48mV
Zetapotenzial IEP bei pH:5,6
Oberflachenchemie
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